
ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ 2ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α 
 

1. ∆ιακρίνεται μεταξύ των τριών διότι χαράζει το τζάμι 

Σιδηροπυρίτης Χαλκοπυρίτης Μαγνητοπυρίτης 

 
 
2. ∆ιακρίνεται μεταξύ των τριών από τη μικρή σκληρότητα και τους λεπιδοειδείς κρυστάλλους 

Αρσενοπυρίτης  Αντιμονίτης Γαληνίτης 

 
 
3. ∆ιακρίνεται μεταξύ των τριών από τη μικρότερη σκληρότητα 

Μαγνητίτης  Χρωμίτης Σφαλερίτης 

 
 
4. ∆ιακρίνεται μεταξύ των τριών από την κερασόχρωμη γραμμή σκόνης 

Αιματίτης  Κινναβαρίτης Ίασπις 

 
 
5. ∆ιακρίνεται μεταξύ των τριών διότι χαράζεται με το νύχι 

Φθορίτης  Γύψος Βαρύτης 

 
 
6. Μεταξύ των τριών έχει τη μικρότερη σκληρότητα 

Ασβεστίτης  Χαλαζίας Ορθόκλαστο 

 
 
7. Μεταξύ των τριών έχει χρυσοκίτρινο χρώμα 

Χαλκοπυρίτης  Μαγνητίτης Γαληνίτης 

 
 
8. Μεταξύ των τριών έχει μεταλλική λάμψη 

Ασβεστίτης  Αντιμονίτης Χαλαζίας 

 
 
9. Μεταξύ των τριών έχει σκληρότητα 2 

Φθορίτης  Ορθόκλαστο Γύψος 

 
 
10. Μεταξύ των τριών είναι αυτόχροο ορυκτό 

Ασβεστίτης  Μαγνητίτης Χαλαζίας 

 
 



ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ 2ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Β 
 

1. ∆ιακρίνεται μεταξύ των τριών διότι δεν χαράζεται με το μαχαιράκι 

Σιδηροπυρίτης Χαλκοπυρίτης Μαγνητοπυρίτης 

 
 
2. ∆ιακρίνεται μεταξύ των τριών διότι χαράζει το τζάμι 

Αρσενοπυρίτης  Αντιμονίτης Γαληνίτης 

 
 
3. ∆ιακρίνεται μεταξύ των τριών από τη μαύρη γραμμή σκόνης 

Μαγνητίτης  Χρωμίτης Σφαλερίτης 

 
 
4. ∆ιακρίνεται μεταξύ των τριών από τη πολύ μικρή σκληρότητα 

Αιματίτης  Κινναβαρίτης Ίασπις 

 
 
5. ∆ιακρίνεται μεταξύ των τριών από το σχετικά μεγάλο ειδικό βάρος 

Φθορίτης  Γύψος Βαρύτης 

 
 
6. ∆ιακρίνεται μεταξύ των τριών διότι αναβράζει με αραιό υδροχλωρικό οξύ 

Ασβεστίτης  Χαλαζίας Ορθόκλαστο 

 
 
7. Μεταξύ των τριών έχει γκρίζο χρώμα 

Χαλκοπυρίτης  Μαγνητίτης Γαληνίτης 

 
 
8. Μεταξύ των τριών έχει μη μεταλλική λάμψη 

Ασβεστίτης  Αντιμονίτης Σιδηροπυρίτης 

 
 
9. Μεταξύ των τριών έχει σκληρότητα 4 

Φθορίτης  Ορθόκλαστο Γύψος 

 
 
10. Μεταξύ των τριών είναι αυτόχροο ορυκτό 

Χρωμίτης  Γύψος Χαλαζίας 

 



ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ 2ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Γ 
 

1. ∆ιακρίνεται μεταξύ των τριών διότι είναι ελαφρά μαγνητικός 

Σιδηροπυρίτης Χαλκοπυρίτης Μαγνητοπυρίτης 

 
 
2. ∆ιακρίνεται μεταξύ των τριών από τη μικρή σκληρότητα και το μεγάλο ειδικό βάρος 

Αρσενοπυρίτης  Αντιμονίτης Γαληνίτης 

 
 
3. ∆ιακρίνεται μεταξύ των τριών από το μαγνητισμό 

Μαγνητίτης  Χρωμίτης Σφαλερίτης 

 
 
4. ∆ιακρίνεται μεταξύ των τριών από τη μεγάλη σκληρότητα και τη λευκή γραμμή σκόνης 

Αιματίτης  Κινναβαρίτης Ίασπις 

 
 
5. ∆ιακρίνεται μεταξύ των τριών από τους κυβικούς κρυστάλλους 

Φθορίτης  Γύψος Βαρύτης 

 
 
6. ∆ιακρίνεται μεταξύ των τριών διότι έχει χαρακτηριστικό θραυσμό 

Ασβεστίτης  Χαλαζίας Ορθόκλαστο 

 
 
7. Μεταξύ των τριών έχει μαύρο χρώμα 

Χαλκοπυρίτης  Μαγνητίτης Γαληνίτης 

 
 
8. Μεταξύ των τριών έχει μεταλλική λάμψη 

Ασβεστίτης  Βαρύτης Χαλκοπυρίτης 

 
 
9. Μεταξύ των τριών έχει σκληρότητα 6 

Φθορίτης  Ορθόκλαστο Γύψος 

 
 
10. Μεταξύ των τριών είναι ετερόχροο ορυκτό 

Χρωμίτης  Αιματίτης Χαλαζίας 

 



ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ 2ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ∆ 
 

1. Ο σιδηροπυρίτης διακρίνεται από το χαλκοπυρίτη διότι έχει 

Μαύρη γραμμή σκόνης  Κίτρινο χρώμα Χαράζει το τζάμι 

 
 
2. Ο αντιμονίτης διακρίνεται από το γαληνίτη διότι έχει 

Λεπιδοειδείς κρυστάλλους  Γκρίζο χρώμα Μεταλλική λάμψη 

 
 
3. Ο χρωμίτης διακρίνεται από το μαγνητίτη διότι έχει 

Καστανή γραμμή σκόνης  Μαύρο χρώμα Χαράζει το τζάμι 

 
 
4. ∆ιακρίνεται μεταξύ των τριών από τη μικρή σκληρότητα και το μεγάλο ειδικό βάρος 

Αιματίτης  Κινναβαρίτης Ίασπις 

 
 
5. Η γύψος διακρίνεται από το βαρύτη διότι έχει  

Πλακώδεις κρυστάλλους Λευκή γραμμή σκόνης Χαράζεται με το νύχι 

 
 
6. Μεταξύ των τριών έχει τη μεγαλύτερη σκληρότητα 

Ασβεστίτης  Χαλαζίας Ορθόκλαστο 

 
 
7. Μεταξύ των τριών έχει συνήθως λευκό χρώμα 

Χαλαζίας  Μαγνητίτης Γαληνίτης 

 
 
8. Μεταξύ των τριών έχει μη μεταλλική λάμψη 

Χαλκοπυρίτης  Αντιμονίτης Φθορίτης 

 
 
9. Μεταξύ των τριών έχει σκληρότητα 7 

Χαλαζίας  Ορθόκλαστο Γύψος 

 
 
10. Μεταξύ των τριών είναι ετερόχροο ορυκτό 

Ασβεστίτης  Αιματίτης Μαγνητοπυρίτης 

 


