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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΡΥΚΤΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΣΟΥΛΦΙ∆ΙΑ 
ΟΡΥΚΤΟ  ΧΗΜ. ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΑΜΨΗ  ΧΡΩΜΑ  ΓΡ.ΣΚΟΝΗΣ  ΣΚΛΗΡ.  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

Σιδηροπυρίτης  FeS2 Κυβικό Μεταλλική  Κίτρινο  Μαύρη  6-6½  Κυβικός, ποικίλσεις,  
με γαληνίτη, σφαλερίτη  

Χαλκοπυρίτης  CuFeS2 Τετραγωνικό Μεταλλική  Κίτρινο  Μαύρη, πρασινίζει  3½-4     

Μαγνητοπυρίτης  Fe1-xS Μονοκλινές  - 
Εξαγωνικό  Μεταλλική  Μπρουτζοκίτρινο  Μαύρη  3½-4  Ελαφρά μαγνητικός  

Γαληνίτης  PbS Κυβικό Μεταλλική  Μολυβδότεφρο  Μολυβδότεφρη, 
μαύρη  2½  Βαρύς, με σφαλερίτη, 

σιδηροπυρίτη  

Αντιμονίτης  Sb2S3 Ρομβικό Μεταλλική  Μολυβδότεφρο  Μολυβδότεφρη, 
μαύρη  2  Λεπιδοειδείς κρύσταλλοι  

Αρσενοπυρίτης  FeAsS Μονοκλινές 
(ψευδορομβικό) Μεταλλική  Ασημόλευκο  Μαύρη  5½-6  Μυρωδιά σκόρδου  

Μολυβδαινίτης  MoS2 Εξαγωνικό Μεταλλική  Μολυβδότεφρο  Μολυβδότεφρη, 
μαύρη  1-1½  Φυλλώδεις κρύσταλλοι  

Σφαλερίτης  ZnS Κυβικό Ημιμεταλλική  Μαύρο, καστανό  Καστανή  3½-4  Με γαληνίτη, 
σιδηροπυρίτη   

Βορνίτης  Cu5FeS4 
Τετραγωνικό - 
Κυβικό  Μεταλλική  Χαλκοκόκκινο, 

ιώδες  Μαύρη  3  Επιφανειακά ιώδες, 
παραγένεση  

Κινναβαρίτης  HgS Τριγωνικό Μη μεταλλική  Κόκκινο  Κόκκινη  2-2½  Βαρύς 

Κόκκινη σανδαράχη  AsS Μονοκλινές Μη μεταλλική  Κόκκινο, πορτοκαλί Πορτοκαλί  1½-2     

Κίτρινη σανδαράχη  As2S3 Μονοκλινές Μη μεταλλική  Κίτρινο, πορτοκαλί  Κίτρινη  1-1½     
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ΟΞΕΙ∆ΙΑ, Υ∆ΡΟΞΕΙ∆ΙΑ 
ΟΡΥΚΤΟ  ΧΗΜ. ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΑΜΨΗ  ΧΡΩΜΑ  ΓΡ.ΣΚΟΝΗΣ  ΣΚΛΗΡ.  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

Μαγνητίτης  Fe3O4 Κυβικό Μεταλλική, 
ημιμεταλλική  Μαύρο  Μαύρη  5½  Μαγνητικός  

Χρωμίτης  FeCr2O4 Κυβικό Μεταλλική, 
ημιμεταλλική  Μαύρο  Καστανή  5½-6½     

Ιλμενίτης  FeTiO3 Τριγωνικό Μεταλλική, 
ημιμεταλλική  Μαύρο  Μαύρη  5-6     

Πυρολουσίτης, 
Ψιλομέλας  

MnO2 
(Ba,Mn)3(O,OH)6 
Mn8O16 

Τετραγωνικό 
Ρομβικό - Άμορφο 

Mεταλλική έως 
θαμπή  Μαύρο  Μαύρη  5-6½ 

(2-6)  
Αποβάφει, 
συσσωματώματα  

Γκαιτίτης,  
Λειμωνίτης 

FeO(OH) 
FeO(OH)·H2O 

Ρομβικό 
Άμορφο 

Μεταλλική έως 
θαμπή  

Μαύρο, καστανό, 
ωχροκίτρινο  Καστανοκίτρινη  5-5½ 

(1-5)  Συσσωματώματα  

Αιματίτης  Fe2O3 Τριγωνικό Μεταλλική έως 
θαμπή  

Τεφρό, μαύρο 
καστανοκόκκινο  Κερασόχρωμη  5½-6½  Συσσωματώματα, 

φυλλώδης (ολίγιστο) 

Κυπρίτης  Cu2O Κυβικό Μη μεταλλική, 
ημιμεταλλική  Κόκκινο έως μαύρο Καστανοκόκκινη  3½-4  Παραγένεση με μαλαχίτη 

και άλλα ορυκτά Cu  

Κορούνδιο  Al2O3 Τριγωνικό Μη μεταλλική  ∆ιάφορα, 
κόκκινο (ρουμπίνι)  Λευκή  9  Μορφή κρυστάλλων,  

οριζόντιες ραβδώσεις  

ΑΥΤΟΦΥΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Θείο  S Ρομβικό Μη μεταλλική  Κίτρινο  Ανοικτοκίρινη  1½-2½  Ελαφρύ, καίγεται με οσμή  

Γραφίτης  C Εξαγωνικό Μεταλλική  Μαύρο  Μαύρη  1-2  Γράφει, λιπαρή αφή, 
Ελαφρύς 

Ανθρακίτης  C, Η, N, O Άμορφο Λαμπρή  Μαύρο, 
καστανόμαυρο  Μαύρη  1-2½  Ελαφρύς 

Λιγνίτης  C, Η, N, O Άμορφο Θαμπή  Μαύρο, καστανό  Καστανή  1-2½  Ελαφρύς 
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ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ 

ΟΡΥΚΤΟ  ΧΗΜ. ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΑΜΨΗ  ΧΡΩΜΑ  ΓΡ.ΣΚΟΝΗΣ  ΣΚΛΗΡ.  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

Ασβεστίτης  CaCO3 Τριγωνικό Μη μεταλλική  Άχρωμο, διάφορα  Λευκή  3  
Ρομβοεδρικός σχισμός, 
αναβράζει με αραιό HCl, 
συσσωματώματα  

Μαγνησίτης  MgCO3 Τριγωνικό Μη μεταλλική  Λευκό  Λευκή  3½-5  Κογχώδης θραυσμός  

Σμιθσωνίτης  ZnCO3 Τριγωνικό Μη μεταλλική  Πράσινο, διάφορα  Λευκή  4-4½  Αναβράζει με αραιό HCl, 
βαρύς, συσσωματώματα  

Ροδοχρωσίτης  MnCO3 Τριγωνικό Μη μεταλλική  Ρόδινο  Λευκή  3½-4  
Ρομβοεδρικός σχισμός, 
αναβράζει με θερμό HCl, 
συσσωματώματα  

Σιδηρίτης  FeCO3 Τριγωνικό Μη μεταλλική  Καστανό  Λευκή έως 
καστανή  3½-4½  Ρομβοεδρικός σχισμός, 

κυρτότητα εδρών  

Μαλαχίτης  Cu2CO3(OH)2 Μονοκλινές Μη μεταλλική  Πράσινο  Πράσινη  3½-4  
Αναβράζει με αραιό HCl, 
συσσωματώματα, 
παραγένεση με αζουρίτη 

Αζουρίτης  Cu3(CO3)2(OH)2 Μονοκλινές Μη μεταλλική  Κυανό  Κυανή  3½-4  
Αναβράζει με αραιό HCl, 
συσσωματώματα, 
παραγένεση με μαλαχίτη 

ΑΛΟΓΟΝΙ∆ΙΑ 

Φθορίτης  CaF2 Κυβικό Μη μεταλλική  ∆ιάφορα  Λευκή  4  Κυβικό σχήμα, σχισμός, 
χρωματισμός κατά ζώνες  

Αλίτης  NaCl Κυβικό Μη μεταλλική  Άχρωμο, διάφορα  Λευκή  2½  Κυβικό σχήμα, σχισμός, 
αλμυρή γεύση  

ΘΕΙΪΚΑ 

Γύψος  CaSO4·2H2O Μονοκλινές Μη μεταλλική  Άχρωμο, διάφορα  Λευκή  2  Μορφή, σχισμός, 
συσσωματώματα  

Βαρύτης  BaSO4 Ρομβικό Μη μεταλλική  Άχρωμο, διάφορα  Λευκή  3-3½  Πλακώδης, βαρύς  

ΒΟΛΦΡΑΜΙΚΑ 

Βολφραμίτης  (Fe,Mn)WO4 Μονοκλινές Mεταλλική, 
ημιμεταλλική  

Μαύρο, 
καστανόμαυρο  

Μαύρη έως 
καστανή  4-4½  Βαρύς 



Εργαστήριο Ορυκτολογίας  4 

 
ΠΥΡΙΤΙΚΑ 
ΟΡΥΚΤΟ  ΧΗΜ. ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΑΜΨΗ  ΧΡΩΜΑ  ΓΡ.ΣΚΟΝΗΣ  ΣΚΛΗΡ.  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

Νησοπυριτικά 

Ολιβίνης  (Mg,Fe)2SiO4 Ρομβικό Μη μεταλλική  Ελαιοπράσινο  Λευκή  6½-7  
Ζαχαρώδη 
συσσωματώματα, 
παραγένεση με χρωμίτη 

Γρανάτης  
X3

2+Υ2
3+(SiO4)3 

(X=Mg, Fe, Mn, Ca), 
(Y=Al, Cr, Fe) 

Κυβικό Μη μεταλλική  Κόκκινο, καστανό, 
πράσινο  Λευκή  6½-7½  Κρύσταλλοι ισομετρικοί, 

κοκκώδη συσσωματώματα  

Τοπάζιο  Al2SiO4(F,OH)2 Ρομβικό Μη μεταλλική  Άχρωμο, κίτρινο, 
διάφορα  Λευκή  8  Μορφή κρυστάλλων, 

Σκληρότητα  

Κυανίτης  Al2SiO5 Τρικλινές Μη μεταλλική  Κυανό  Λευκή  
5 // και 
7_|_   
στο σχισμό 

Λεπιδοειδής, ακανόνιστο 
χρώμα, δύο σκληρότητες  

Σωροπυριτικά 

Επίδοτο  Ca2(Al,Fe)3Si3O12 
(OH) Μονοκλινές Μη μεταλλική  Πράσινο (φυστικί)  Λευκή  6-7  Πρισματική μορφή, 

συσσωματώματα  

Κυκλοπυριτικά 

Βήρυλλος  Be3Al2Si6O18 Εξαγωνικό Μη μεταλλική  
Πρασινωπό 
(σμαράγδι), 
διάφορα  

Λευκή  7½-8  Εξαγωνική πρισματική 
μορφή  

Τουρμαλίνης  

WX3Y6(BO3)3 
(Si6O18)(OH,F)4 
(W=Ca, Na, K), 
(X=Al, Fe, Li, Mg, 
Mn), (Y=Al, Cr, Fe, V) 

Τριγωνικό Μη μεταλλική  ∆ιάφορα  Λευκή  7-7½  
Τριγωνική πρισματική 
μορφή, θραυσμός, 
κατακόρυφες γραμμώσεις 

Ινοπυριτικά 

Βρονζίτης  (Mg,Fe)SiO3 Ρομβικό Μη μεταλλική  Μπρουτζοκίτρινο  Λευκή-τεφρή  5-6  Σχισμός  

Αυγίτης  Ca(Mg,Fe,Al) 
(Al,Si)2O6 

Μονοκλινές Μη μεταλλική  Μαύρο, 
πρασινόμαυρο  Λευκή-τεφρή  5-6  Πρισματική μορφή, 

σχισμός  

Βολλαστονίτης  CaSiO3 Τρικλινές Μη μεταλλική  Λευκό, τεφρό  Λευκή  4½-5  Ινώδης, ακτινωτή μορφή  
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Ακτινόλιθος, 
Τρεμολίτης  

Ca2(Mg,Fe)5Si8O22(OH)2
CaMg5Si8O22(OH)2 

Μονοκλινές Μη μεταλλική  
Πράσινο 
(ακτινόλιθος), 
λευκό (τρεμολίτης)  

Λευκή  5-6  Νηματώδης, ακτινωτή 
μορφή  

Κεροστίλβη  (Na,K)Ca2(Mg,Fe,Al)5 
(Si,Al)8O22(OH)2 

Μονοκλινές Μη μεταλλική  Μαύρο, 
πρασινόμαυρο  Λευκή-τεφρή  5-6  Πρισματική μορφή, 

σχισμός  

Φυλλοπυριτικά 

Καολίνης  Al4Si4O10(OH)8 Τρικλινές  Μη μεταλλική  Λευκό  Λευκή  1  Κολλά στη γλώσσα, οσμή, 
κοκκώδη συσσωματώματα  

Τάλκης  Mg3Si4O10(OH)2 Μονοκλινές Μη μεταλλική  Πρασινωπό, λευκό, 
τεφρό  Λευκή  1  Λιπαρή αφή, φυλλώδης  

Σερπεντίνης  Mg6Si4O10(OH)8 Μονοκλινές Μη μεταλλική  Πράσινο (διάφορα 
χρώματα μαζί)  Λευκή  ~4  Λιπαρή αφή, συμπαγής, 

στεατώδης λάμψη  

Αμίαντος  Mg6Si4O10(OH)8 Μονοκλινές Μη μεταλλική  Πρασινωπό, λευκό Λευκή  ~4  Ινώδης  

Μοσχοβίτης  KAl2(AlSi3)O10(OH)2 Μονοκλινές Μη μεταλλική  Άχρωμο, διαφανές 
(σε φυλλάρια)  Λευκή  2-2½  Σχισμός, φυλλώδης, 

ελαστικότητα  

Βιοτίτης  K(Mg,Fe)3(AlSi3)O10 
(OH)2 

Μονοκλινές Μη μεταλλική  
Μαύρο, καστανό, 
τεφρό (σε 
φυλλάρια)  

Λευκή, 
υποπράσινη  2½-3  Σχισμός, φυλλώδης, 

ελαστικότητα  

Χλωρίτης  (Mg,Fe,Al)6(Al,Si)4O10 
(OH)8 

Τρικλινές Μη μεταλλική  Πράσινο  Λευκή, 
υποπράσινη  2-2½  Σχισμός, φυλλώδης, μικρά 

φύλλα, λιπαρή αφή  

Τεκτοπυριτικά 

Χαλαζίας  SiO2 Τριγωνικό Μη μεταλλική  Άχρωμο, λευκό, 
διάφορα χρώματα  Λευκή  7  Πρισματική μορφή, 

κογχώδης θραυσμός  

Χαλκηδόνιος  SiO2 Μικροκρυσταλλικό Μη μεταλλική  Λευκό, τεφρό  Λευκή  7  
Βοτρυοειδή 
συσσωματώματα, 
κογχώδης θραυσμός  

Ίασπις  SiO2 Μικροκρυσταλλικό Μη μεταλλική  Κόκκινο, 
καστανοκόκκινο  Λευκή  7  Κογχώδης θραυσμός  

Οπάλλιος  SiO2·nH2O Άμορφο Μη μεταλλική  Άχρωμο, λευκό, 
διάφορα χρώματα  Λευκή  5½-6½  Κογχώδης θραυσμός, 

οπαλλισμός  

Άστριος  KAlSi3O8 
Μονοκλινές 
Τρικλινές Μη μεταλλική  

Άχρωμο, λευκό, 
σαρκόχρωμο, 
ρόδινο  

Λευκή  6  
Σχισμός, διδυμία 
Carlsbad, μορφή 
πλακώδης, πρισματική  




